®  CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
n Zkusebna fyzikalnich viastnosti materialli, konstrukci a budov - Praha

Zkusebni laborator &. 1007.4 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025
Prazska 16, 102 00 Praha 10 Hostivar
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Ze dne: 26.8.2014
Zkouska: Mgfeni obsahu piirodnich radionuklidii (*° Ra, 2° Th, “°K) ve stavebnich materialech
ZP-23 (vyhlaska 307/2002 Sb. ve znéni vyhlasky &. 499/2005 Sb., ze dne 1. ledna 2005.)
Objednatel: Z.K.K s.r.o. Husova 675, Hofice v Podkrkonos$i
PsC: 508 01
Cislo zku$ebniho vzorku: 14/R022/127
Popis zkugebniho vzorku: kamen, neuvedeno, odbér bodovy, tuzemsko
¢.vzorku: 5427/14
Zavod, vyrobce, lokalita: Malé Zernoseky, Kamenolom Kubo s.r.o.
Datum odbéru:  15.8.2014 Odebral (firma/osoba): Z.K.K. s.r.o./ O.Novak

Pfistroje pouzité k méFeni: Spektrometr Silena VARRO 16 + program Gama

Kalibrace: CMI 11Z Praha, ové&fovaci list s platnosti do 31.12.2015

Povoleni k provadéni ¢innosti: Rozhodnuti SUJB/RCHK/4985/2010 s platnosti na dobu neuréitou.
Zkous$ka provedena dne: 26.8.2014

Vysledky zkousky:
Zkouska Vysledek Bg/kg Rozsifena nejistoté %
Hmotnostni aktivita ** Ra 78 5.6
Hmotnostni aktivita 2> Th 265 2,5
Hmotnostni aktivita “K 330 3.8
Index hmotnostni aktivity | 1,70 2,3

Tyto naméfené hodnoty se vztahuji pouze k vyse specifikovanému méfenému vzorku. Vysledky
zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsiteni
k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%.
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Material se nasledné posuzuje podle vyhlasky ¢.307/2002 Sb., ve znéni vyhlasky &. 499/2005
Sb., ze dne 1. ledna 2005, §96 pfiloha &. 10.

226 .

Hmotnostni aktivita radionuklidu ~ Ra pFevysuje - nepfevySuje mezni hodnotu 150 Bg/kg,
kterou stanovi vyhlaska SUJB ¢. 307/2002 Sb., ve znéni vyhlasky SUJB &. 499/2005 Sb., pro stavebni
material (stavebni vyrobky zpalené hliny, betonu, sadry, cementu, vapna, pérobetonu
a Skvarobetonu) pouzivany pro stavby s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.
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Hmotnostni aktivita radionuklidu Ra p!ovyéuje' - neprevysSuje s vyhradou nejistoty méfeni

mezni hodnotu 150 Bq/kg, kterou stanovi vyhlaska SUJB & 307/2002 Sb., ve znéni pozdé&jsich

predpisi, pro stavebni material (stavebni vyrobky z palené hliny, betonu, sadry, cementu, vépna,
pérobetonu a Skvarobetonu) pouzivany pro stavby s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.

Index hmotnostni aktivity pl"evyéuje' - nepiev-yéup smérnou hodnotu | = 1, kterou stanovi
vyhladka SUJB ¢&. 307/2002 Sb., ve znéni vyhlasky SUJB ¢&. 499/2005 Sb., pro ostatni stavebni
materialy uréené k pouziti ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.

Index hmotnostni aktivity pfevySuje - nepfevysuje s vyhradou nejistoty méfeni smérnou hodnotu
I = 1, kterou stanovi vyhlaska SUJB ¢. 307/2002 Sb., ve znéni vyhlasky SUJB ¢. 499/2005 Sb., pro
ostatni stavebni materialy uréené k pouziti ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi

Index hmotnostni aktivity prevysuje - nepi‘evyéuje' smérnou hodnotu | = 2, kterou stanovi
vyhlaska SUJB ¢&. 307/2002 Sb., ve znéni vyhlasky SUJB ¢&. 499/2005 Sb., pro stavebni materialy
urené k pouziti jinému nez ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi, veskeré stavebni
materialy uréené vyhradné k pouziti jako surovina pro vyrobu stavebnich materialt.

Index hmotnostni aktivity pfevysuje - nepfevysuje s vyhradou nejistoty méfeni smérnou hodnotu
| = 2, kterou stanovi vyhlaska SUJB & 307/2002 Sb., ve znéni vyhlasky SUJB ¢. 499/2005 Sb., pro
stavebni materialy uréené k pouziti jinému nez ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi,
veskeré stavebni materialy uréené vyhradné k pouziti jako surovina pro vyrobu stavebnich materialt

i nehodici se krtne

Posouzeni proved!:
~ Me——

Ing. Viktor Kilian
drzitel zvI&stni odborné zpusobilosti &.j. SUJB/RCHK/16649/2013 s platnosti do 18.7.2023

a
drzitel povéfeni od Ing. Antonina Novotného, generalniho feditele a pifedsedy pfedstavenstva CSI a.s. podepisovat protokoly
vypracované podle vyhlasky €.307/2002 Sb. ve znéni vyhlasky 499/2005, §96 pfiloha ¢. 10.

Za zku$ebnu fyzikalnich vlastnosti materiald, konstrukei a budov - Praha ///4’/ /\Q
Ing. Petr Skolnik ORI .o 8
vedouci AZL, 1007.4, CSl a.s.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

KONEC PROTOKOLU

Protokol ¢.: 14/364/R044 list: 2/2



